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Die Praxis zeigt, dass jeder Fehler, der theoretisch passieren kann, auch irgendwann eintreten und sich wieder-

holen wird, sofern nichts gegen die Fehlerursachen unternommen wurde. Daher ist es zielflihrend, Fehlerursachen

systematisch zu ermitteln und konsequent abzustellen. Ein Schaden stellt zweifelsohne ein argerliches Ereignis

dar. Deshalb sollte ein bereits eingetretener Schaden in Begleitung mit einer systematischen Schadensanalyse

auch als Chance fur eine sinnvolle und zielgerichtete Verbesserung geniitzt werden. Teure Notlésungen, sowie

unpraktische oder ibertriecbene MaBnahmen lassen sich mit einer professionellen Schadensanalyse vermeiden.

SCHADENSANALYSEN

RUBIG identifiziert Schadensmechanismen, ermittelt Schadensursachen und leitet
notwendige und praktikable MaRnahmen zur Schadensverhiitung ab.

SCHADENSANALYSE BEI RUBIG:

A Beurteilung von werkstoff-, verfahrens- oder einsatzbedingten
Schaden metallischer Bauteile und Werkzeuge

A Ermitteln der Ursachen und Ableiten geeigneter, angemessener
und praktikabler VermeidungsmaRnahmen

A Beurteilung und Eingrenzung von potenziellen Schwachstellen
bei Bauteilentwicklungen, nach Bauteiltests, oder als Vorunter-

suchung zum Abschatzen von Risiken

RUBIG

IHR NUTZEN:

A Professionelle, unbiirokratische und rasche Hilfe bei

Schadensfallen

A Schadensberichte sind verstandlich, tbersichtlich,

nachvollziehbar, prazise und l6sungs- sowie praxisorientiert

A Vorschlage fiir zielgerichtete, ganzheitliche und praktikable

AbstellmaBnahmen

A Gemeinsames Festlegen von optimalen Fertigungsablaufen

A Kompetente Unterstiitzung bei Reklamationsféllen und Bean-

standungen

A Als Basis fiir OptimierungsmaBnahmen und Weiterentwicklungen



RUBIG bietet seine Fachkompetenz und seinen Erfahrungsschatz im Bereich der Werkstoff- und Bauteilcharakteri-

sierung als Dienstleistung an. Es werden Werkstoffpriifungen und -untersuchungen nach einschlagigen Standards

und hdchsten, internationalen Normen sowie Sonderuntersuchungen durchgefiihrt. RUBIG Stammkunden schit-

zen die profunde, exakte — dennoch rasche, unbirokratische und praktikable Abwicklung.

WERKSTOFFUNTERSUCHUNGEN

RUBIG priift und bewertet den Werkstoff- und Warmebehandlungszustand fiir die erforder-
lichen Qualitatsnachweise lhrer Bauteile, oder als kompetente Unterstiitzung in der Planungs-

und Entstehungsphase neuer Bauteile.

WERKSTOFFUNTERSUCHUNGEN UND -PRUFUNG BEI RUBIG:

A Konformitatsbewertungen und serienbegleitende Laboraus-
wertungen von Bauteilen mit bekannten Spezifikationen

A Ermitteln und Beurteilen des Ist-Zustandes von Werkstoffsorte,
Fertigungsverfahren und durchgefiihrter Warmebehandlung bei

Bauteilen ohne Kenntnis ihrer Spezifikationen

A Priifmethoden (nur Uberblick):

A Mechanisch-technologische Priifungen
(Harteprifung, Zugversuch, etc.)

A Chemische Analysen
(opt. Emissionsspektroskopie, EDX-Mikroanalysen)

A Metallografische Gefligebeurteilungen

A Metallurgische Priifung von Schweinahten
(Harte, Geflige, etc.)

A Korrosionstests
(Atmospharentests, elektrochem. Korrosionstests)

A Roéntgenografische Messungen
(Eigenspannungen, Restaustenit)

A VerschleiBtests, tribologische Priifungen

(Scratchtest, Tribometer)

IHR NUTZEN:

A Profunde Unterstltzung und Vorschlage lber jene Prif- und
Untersuchungsvarianten, die sowohl technisch als auch wirt-
schaftlich fur Ihre Aufgabenstellung am geeignetsten sind

A Konformitatsbewertungen tiber Werkstoffzustand und
Warmebehandlungsqualitat, z.B. fir die geforderte Akzeptanz
und Freigabe lhrer Bauteile

A Aussagen iiber den Ist-Zustand von Werkstoff, Warmebehand-
lung und Fertigung bei Bauteilen, von denen keine Spezifikatio-
nen vorliegen, sowie Informationen hinsichtlich Verarbeitungs-

oder Gebrauchseigenschaften




Die enge Zusammenarbeit mit Werkstoffherstellern, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Universitaten

ermoglicht das EinflieRen neuester Erkenntnisse tiber Werks
tagliche Arbeit. Das daraus resultierende, theoretische Wiss

toffe und deren Verarbeitungsmaoglichkeiten in die

en und die praktische Erfahrung machen RUBIG zu

einem Kompetenzzentrum, wenn es um Bauteile und Werkzeuge aus metallischen Werkstoffen geht.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

RUBIG optimiert Ihre Bauteile anhand jahrelangen Know-hows und findet die
perfekte Kombination aus Werkstoff, Fertigung und Warmebehandlung fiir |hr Bauteil.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG BEI RUBIG:

A Durchfiihrung von Entwicklungen gem&R Automotive- und
Luftfahrtanforderungen

A Langjahrige Kompetenz in der Entwicklung und Optimierung von
Warmebehandlungsprozessen in unterschiedlichen Branchen

A Entwicklung von Warmebehandlungsprozessen fir Neuteile oder
fir technische und wirtschaftliche Optimierung bestehender
Bauteile

A Kompetente Beratung, Unterstiitzung und Begleitung von
GroRprojekten — von der Planung bis hin zur Bemusterung und
serienmaBigen Umsetzung der Warmebehandlung im Produk-
tionsmalBstab

A Enge Kooperation mit Stahlherstellern und Forschungsein-

richtungen

IHR NUTZEN:
A Umfangreiches Know-how bei der Warmebehandlung unter-
schiedlicher Stahlqualitaten
A Beratung und Unterstitzung bei der Bauteilauslegung
hinsichtlich
A Zeichnungsangaben, Sollwerten
A Konstruktion
A Werkstoffauswahl
A Fertigung
A Warmebehandlung
A Prifung

A Prozessentwicklungen in Produktionsanlagen stellen eine

rasche Uberfiihrung der Entwicklungsergebnisse in eine Serien-

behandlung sicher
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Das RUBIG Competence Center vereint Werkstoffwissenschaften mit den praktischen

Erfahrungen der Verarbeitung und Veredelung metallischer Bauteile. Dieser enorme
Erfahrungsschatz bietet eine wertvolle Basis fir Metallkunde, Werkstoffpriifung und das
generelle Verstandnis metallischer Bauteile und deren Belastbarkeit — und dieses Wissen

vermittelt RUBIG gerne weiter!

SEMINARE & TRAININGS

RUBIG vermittelt Theorie und Praxiserfahrung auf dem Gebiet der Warmebehandlung und
des Einsatzes von Werkstoffen und richtet seine Seminare an Konstrukteure, Fertiger, Arbeits-
vorbereiter und Qualitatsverantwortliche, die sich derartige Kenntnisse aneignen

oder ihr vorhandenes Wissen vertiefen wollen.

SEMINARE & TRAININGS BEI RUBIG:

A Was der Konstrukteur, Fertiger, Arbeitsvorbereiter und
Qualitatsverantwortliche tGber Stahl und Warmebehandlung
wissen sollten

A Fur welche Anwendungsbereiche die unterschiedlichen Warme-
behandlungsverfahren genutzt werden kénnen

A Welche technischen Grundregeln dabei beachtet werden sollten

A Welche Normen und Informationsquellen dafiir zur Verfiigung
stehen

A Wie Werkstoff- und Warmebehandlungsangaben in |hren
Zeichnungen dargestellt sein sollten

A Wie der ideale Fahrplan von den Bauteilanforderungen bis
hin zur richtigen Wahl von Werkstoff und Warmebehandlung
aussehen sollte

A Wie sich Fehler bereits beim Planen eines Bauteiles vermeiden
lassen

A Wie eine Warmebehandlung beauftragt werden sollte

DIESES WISSEN ERHALTEN SIE DURCH DAS SEMINAR:

A Kenntnisse Uber die Eigenschaften und Kennwerte, die durch
die einzelnen Warmebehandlungsverfahren bei |hren Bauteilen
erzielt werden kénnen

A Wissen Uber die Aspekte, die beim Konstruieren und Fertigen
Ihrer Bauteile und beim Beauftragen der Warmebehandlung
beriicksichtigt werden missen, um das volle Leistungspotenzial
aus Ihren Bauteilen herausholen zu kénnen

A Die Kriterien fiir die Wahl von Werkstoff und Warmebehandlung
Ilhrer Bauteile kennen und wissen, welche Zeichnungsvorgaben
notwendig und sowohl technisch als auch wirtschaftlich sinnvoll
sind

A Lernen, wie eine Warmebehandlung gezielt fiir technische und
wirtschaftliche Verbesserungen lhrer Bauteile und fiir Problem-

I6sungen geniitzt werden kann
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DIENSTLEISTUNGEN 2

IM UBERBLICK

SCHADENSANALYSEN

A Risse und Briiche (Fraktographie)

A Korrosion und Verschlei

A Kombinationen: Wasserstoffversprodung, Spannungsrisskorrosion,

Oberflachenermiidung durch Passungsrost, Walzlagerschaden, etc.

LICHTMIKROSKOPIE
A Allg. Gefugezustand, Warmebehandlungsgefiige, Werkstoffmangel
A Spezielle Gefligeuntersuchungen, z.B.:

A Schichtdickenmessungen (z.B. ISO 18203, DIN 30902)
Bestimmung des Reinheitsgrades (DIN 50602)
Bestimmung der KorngréRe (ISO 643, ASTM E112)

Beurteilung des Faserverlaufs (z.B. bei Schmiedeteilen)

A hh

RASTERELEKTRONENMIKROSKOPIE (REM)

A Charakterisierung von Oberflachen, Bruchflachen, Korrosions-
und VerschleiRschaden

A EDX-Mikroanalysen ausgewahlter, mikroskopisch kleiner

Bereiche

HARTEPRUFUNG
A Harteprufung nach
A Vickers (EN ISO 6507, ASTM E92/E384),
A Brinell (EN ISO 6506, ASTM E10)
A Rockwell (EN ISO 6508, ASTM E18)
A Mobile Systeme (DIN 50157, DIN 50159)
A |nstrumentierte Eindringpriifung / Nanoindenter (EN ISO 14577),
z.B. bei diinnen Hartstoffschichten
A Vickers-Harteverlaufe
A fiir Bestimmung der Hartetiefe (ISO 18203): CHD, NHD, SHD

A fir Ermittlung der Harteverteilung Gber Schweinahte

ZUGVERSUCH

A An Rundproben, bei Raumtemperatur, nach Verfahren A oder B
(EN ISO 6892-1, ASTM ES/E8M)

A Inkl. Probenfertigung

A Zugversuche an Bauteilen (z.B. Schrauben, Bolzen): auf Anfrage

A Druckversuche: auf Anfrage

RONTGENDIFFRAKTOMETERANALYSEN (RDA)

A Eigenspannungsmessung [MPa], Eigenspannungsverlaufe
(EN 15305)

A Ermittlung des Restaustenitgehalts [%)], Restaustenitverldufe (ASTM
E975)

£oX

CHEMISCHE ANALYSEN
A Funkenspektralanalyse
A zum Feststellen der Werkstoffsorte (wenn Werkstoff nicht
bekannt)
A zur Sicherstellung der Werkstoff-Lieferqualitat
A bei Verdacht auf Werkstoffverwechselungen
A Optische Glimmentladungsspektroskopie (GDOES)
A Tiefenprofilanalysen fur leitende und nichtleitende Proben
A EDX-Mikroanalysen z.B. fiir sehr kleine Bauteile, Spane, fir aus-

gewahlte, mikroskopisch kleine Bereiche, etc.

KORROSIONSTESTS
A Analyse von Korrosionsschaden
A Korrosionstests in Atmospharenkammern
A Salzspriihnebeltests (DIN EN ISO 9227-NSS od. dhnlich)
A Kondenswassertests mit Konstantklima (DIN EN ISO 6270-2
od. dhnlich)
A Zyklische Klimawechseltests (z.B. DIN EN ISO 11997-1
Zyklus B, VDA 621-415 od. dhnlich)
A Elektrochemische Korrosionstests
A Stromdichte-Potenzialmessungen (DIN 50918, DIN ISO
17475)
A Elektrochemische Impedanzspektroskopie (ISO 16773,
ISO/TR 16208)

VERSCHLEISSPRUFUNGEN & TRIBOLOGISCHE TESTS
A Analyse von Verschleischaden,

A Scratchtests (ASTM C1624)

A Tribometertest (DIN 50324, ASTM G99)

WARMEBEHANDLUNGSVERSUCHE & ENTWICKLUNGEN ZUR

BAUTEILOPTIMIERUNG

A Atmospharenanlagen, Vakuumanlagen, Plasmaanlagen, Be-
schichtungsanlagen, Tiefkiihlaggregate im Versuchs- oder im
ProduktionsmaRstab

A Klassische Wiarmebehandlungen (Gliihen, Harten, Vergiiten,
Einsatzharten/Carbonitrieren, Nitrieren/Nitrocarburieren)

A Spezielle Warmebehandlungen (Unterdruckaufkohlen, Hartstoff-

beschichtungen)

SEMINARE & TRAININGS
A Wiarmebehandlung von Stahl, vor allem fir Konstrukteure,
Fertiger, Arbeitsvorbereiter und Qualitatsverantwortliche

A Online oder als Prasenzseminar (bei RUBIG oder extern)

Die RUBIG Gruppe setzt sich aus den Bereichen Anlagen-, Harte-, Schmiedetechnik und Technologie zusammen. Neben eigens entwickelten Warmebehandlungen fiir

Stahl- und Aluminiumwerkstoffen, vertreibt RUBIG maRgeschneiderte Warmebehandlungsanlagen sowie aus der firmeneigenen Gesenkschmiede Rohteile bis hin zum

einbaufertigen Serienteil. Die hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung erméglicht Ihnen die Nutzung innovativer Technologien.



